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Foto - Porzione del plafone della Sala Insegnanti a l terzo piano connotata da un eccessivo distacco 
della finitura 

 

 
 

Foto Porzione del plafone dell'Archivio 1 al terzo piano connotata da un eccessivo distacco della 
finitura 
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- S.I.G.E. – Sistema Informativo Gestione Edilizia Città Metropolitana di Genova - 

 

    

    

 
Foto Porzione del plafone nel Laboratorio al piano terra connotata da un grado di aderenza della 

finitura considerato pericoloso. 
 

    

 

Foto Porzione del plafone del Laboratorio Elettroni ca al secondo piano connotata da un grado di 
aderenza pessimo della finitura. 


