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Sistema di gestione qualità 
UNI EN ISO 9001:2008 

certificato da DI.QU. 
 

Ministero dell’Università e 

della Ricerca 
 

Iscrizione all’Albo dei Laboratori di 
Ricerca con Decreto Direttoriale  

n. 535/Ric. del 21 aprile 2004 

 

LAB N° 0662 

 
 Spett. le: 

GESTA S.p.A. SOCIO UNICO 
Via Albisola, 109c 
16162 Genova 
 
 
 

RAPPORTO DI PROVA N.  17CA05437 
  
Data emissione rapporto: 24 febbraio 2017 
  
Sigla campione: 1 
Descrizione campione: Collante 
Provenienza campione: Cantiere: Ist. Natta de Ambrois – Via della Chiusa, 107 – Sestri 

Levante 
Gradinate Palestra 3° piano, pavimento in vinilamia nto verde scuro 

Descrizione prova e metodo analitico: Ricerca qualitativa amianto su campione massivo mediante ESEM/EDS 
secondo IS 5.2.1 REV. 04 2015. 

Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), 
microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2). 

Prelievo effettuato da:  Committente 
 
Accettazione campione: 22/02/2017 Inizio analisi: 26/02/2017 Fine analisi: 26/02/2017 
 
Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del 
rapporto di prova senza l’approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; l’eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti 
giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. I campioni 
vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 1 mese salvo diverse prescrizioni. 
 
 

RISULTATI ANALITICI 
 
 

Parametro Unità di Misura Valore Metodo di prova 

Amianto - Presente* IS 5.2.1 REV. 04 2015 

 
*L’amianto è costituito da Crisotilo. 
 
 

Il Responsabile di Settore 
(Dott. Fabio Tirabosco) 

 Il Responsabile del Laboratorio 
(Dott. Paolo Cornale) 

Documento firmato digitalmente ex D.Lgs 82/2005 
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LAB N° 0662 

 Spett. le: 
GESTA S.p.A. SOCIO UNICO 
Via Albisola, 109c 
16162 Genova 
 
 
 

RAPPORTO DI PROVA N.  17CA05438 
  
Data emissione rapporto: 24 febbraio 2017 
  
Sigla campione: 2 
Descrizione campione: Collante 
Provenienza campione: Cantiere: Ist. Natta de Ambrois – Via della Chiusa, 107 – Sestri 

Levante 
Ballatoio ingresso casa custode 3° piano, pavimento  in vinilamianto 
azzurro chiaro 

Descrizione prova e metodo analitico: Ricerca qualitativa amianto su campione massivo mediante ESEM/EDS 
secondo IS 5.2.1 REV. 04 2015. 

Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), 
microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2). 

Prelievo effettuato da:  Committente 
 
Accettazione campione: 22/02/2017 Inizio analisi: 26/02/2017 Fine analisi: 26/02/2017 
 
Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del 
rapporto di prova senza l’approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; l’eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti 
giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. I campioni 
vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 1 mese salvo diverse prescrizioni. 
 
 

RISULTATI ANALITICI 
 
 

Parametro Unità di Misura Valore Metodo di prova 

Amianto - Presente* IS 5.2.1 REV. 04 2015 

 
*L’amianto è costituito da Crisotilo. 
 
 

Il Responsabile di Settore 
(Dott. Fabio Tirabosco) 

 Il Responsabile del Laboratorio 
(Dott. Paolo Cornale) 

Documento firmato digitalmente ex D.Lgs 82/2005 
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LAB N° 0662 

 Spett. le: 
GESTA S.p.A. SOCIO UNICO 
Via Albisola, 109c 
16162 Genova 
 
 
 

RAPPORTO DI PROVA N.  17CA05439 
  
Data emissione rapporto: 24 febbraio 2017 
  
Sigla campione: 3 
Descrizione campione: Collante 
Provenienza campione: Cantiere: Ist. Natta de Ambrois – Via della Chiusa, 107 – Sestri 

Levante 
Disimpegno aula magna davanti WC disabili, piano te rra pavimento 
in vinilamianto verde scuro 

Descrizione prova e metodo analitico: Ricerca qualitativa amianto su campione massivo mediante ESEM/EDS 
secondo IS 5.2.1 REV. 04 2015. 

Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), 
microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2). 

Prelievo effettuato da:  Committente 
 
Accettazione campione: 22/02/2017 Inizio analisi: 26/02/2017 Fine analisi: 26/02/2017 
 
Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del 
rapporto di prova senza l’approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; l’eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti 
giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. I campioni 
vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 1 mese salvo diverse prescrizioni. 
 
 

RISULTATI ANALITICI 
 
 

Parametro Unità di Misura Valore Metodo di prova 

Amianto - Presente* IS 5.2.1 REV. 04 2015 

 
*L’amianto è costituito da Crisotilo. 
 
 

Il Responsabile di Settore 
(Dott. Fabio Tirabosco) 

 Il Responsabile del Laboratorio 
(Dott. Paolo Cornale) 

Documento firmato digitalmente ex D.Lgs 82/2005 
 

 

 


















































