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1. PREMESSA

La presente relazione e relativa ai materiali che si utilizzeranno per il progetto strutturale per
la realizzazione di un vano corsa semipanoramico e di una passerella con struttura portante

in acciaio relativi allintervento della rete dei "civic center scolastici" della citta
Metropolitana di Genova.

Si evidenzia, pertanto, che i materiali adoperati per uso strutturale nel presente
progetto sono:

o calcestruzzo;

o acciaio per cemento armato;

o acciaio da carpenteria;

Per ciascuno dei materiali si riportera di seguito la descrizione, le caratteristiche e le

prove di accettazione cosi come prescritto nel capitolo 11 delle Norme Tecniche delle

Costruzioni NTC 2008.
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2. CALCESTRUIZO

Calcestruzzi
Riferimenti:D.M. 14.01.2008, par. 11.2;

Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale;

UNI EN 206-1/2006;

Tipologia strutturale: Fondazioni scala metallica esterna

Classe di resistenza necessaria ai fini statici: C25/30 N/mm2

Condizioni ambientali: Strutture completamente interrate in terreno
permeabile.

Classe di esposizione: XC2

Rapporto acqua/cemento max: 0.60

Classe di consistenza: S3 (Plastica)

Diametro massimo aggregati: 32 mm

Tipologia strutturale: Fondazione - Elevazione (ascensore - passerella
metallica - muro contenimento)

Classe di resistenza necessaria ai fini statici: C32/40 N/mm2

Condizioni ambientali: Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in
esterni con superfici esterne riparate dalla pioggia
o in interni con umidita da moderata ad alta

Classe di esposizione: XC3

Rapporto acqua/cemento max: 0.55

Classe di consistenza: S4 (Fluida) con Additivo Superfluidificante

Diametro massimo aggregati: 25 mm

Dosatura dei materiali.
La dosatura dei materiali per ottenere €32/40 orientativamente la seguente (per m3

d'impasto).
sabbia 0.4 m3
ghiaia 0.8 m3
acqua 150 litri
cemento tipo 425 320 kg/m3

Dosatura dei materiali.
La dosatura dei materiali per ottenere €25/30 orientativamente la seguente (per m3

d'impasto).
sabbia 0.4 m3
ghiaia 0.8 m3
acqua 150 litri
cemento tipo 425 300 kg/m3

Qualita dei componenti

La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non
proveniente da rocce in decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di

materie organiche, melmose, terrose e di salsedine.
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La ghiadia deve contenere elementi assortiti, di dimensioni fino a 32 mm, resistenti e non
gelivi, non friabili, scevri di sostanze estranee, terra e salsedine. Le ghiaie sporche vanno
accuratamente lavate. Anche il pietrisco proveniente da rocce compatte, non
gessose né gelive, dovra essere privo di impuritd od elementi in decomposizione. In
definitiva gli inerti dovranno essere lavati ed esenti da corpi terrosi ed organici. Non sara
consentito assolutamente il misto di flume. L’acqua da utilizzare per gli impasti dovra
essere potabile, priva di sali (cloruri e solfuri). Potranno essere impiegati additivi
fluidificanti o superfluidificanti per contenere il rapporto acqua/cemento mantenendo

la lavorabilitd necessaria.

Prescrizione per inerti
Sabbia viva 0-7 mm, pulita, priva di materie organiche e terrose; sabbia fino a 30 mm

(70 mm per fondazioni), non geliva, lavata;pietrisco di roccia compatta.

Assortimento granulometrico in composizione compresa fra le curve granulometriche

sperimentali:

— passante al vaglio di mm 16 = 100%

— passante al vaglio di mm 8 = 88-60%
— passante al vaglio di mm 4 = 78-36%
— passante al vaglio di mm 2 = 62-21%
— passante al vaglio di mm 1 =49-12%
— passante al vaglio di mm 0.25 = 18-3%

Prescrizione per il disarmo

Indicativamente: pilastri 3-4 giorni; solette modeste 10-12 giorni; travi, archi 24-25 giorni,
mensole 28 giorni.
Per ogni porzione di struttura, il disarmo non pud essere eseguito se non previa

autorizzazione della Direzione Lavori.

Il calcestruzzo impiegato sard confenzionato nel rispetto delle prescrizioni delle NTC
2008 e delle norme in esse richiamate che ricordiamo essere:
e perilegantilalegge 26/05/1965 n.595, le norme europee UNI EN 14216 e UNI EN 197;
e per gli aggragati le norme europee UNI EN 12620, UNI EN 13055-1, UNI 8520-1:2005 e
UNI EN 8520-2:2005;
e per gli additivi la norma europea UNI EN 934-2;
e perl'acqua diimpasto la norma UNI EN 1008:2003.
e Cemento tipo: CEM | 42,5R;
e Classe di contenuto di cloruri: <0,20 %

e Rapporto Acqua/cemento: <0.60
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2.1 CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO

Le caratteristiche del calcestruzzo in sede di progettazione possono essere desunte

dalle formulazioni indicate nei punti successivi.

. RESISTENZA A COMPRESSIONE
In sede di progetto si fara riferimento alla resistenza caratteristica a compressione su
cubi Rek. Dalla resistenza cubica si passerd a quella cilindrica da utilizzarsi nelle verifiche
mediante I'espressione:
fok=0,83 xRek  [N/mm?Z]

. RESISTENZA A TRAZIONE
La resistenza a trazione del calcestruzzo puod essere determinata a mezzo di diretta
sperimentazione, su provini confezionati, secondo la norma UNI EN 12390-2:2002, per mezzo
delle seguenti prove:
- prove ditrazione diretta;
- prove di trazione indiretta ( secondo UNI EN 12390-6:2002 o metodo dimostrato
equivalente);
- prove di trazione per flessione( secondo UNI EN 12390-5:2002 o metodo dimostrato
equivalente).
In sede di progetto si pud assumere come resistenza media a trazione semplice del
calcestruzzo:
form= 0,30 xfe?3 [N/mm?2] per classi < C50/60
| valori caratteristici corrispondenti ai frattali 5% e 95% sono assunti, rispettivamente,
paria 0,7 fem e 1,3 fem.
Il valore medio della resistenza a trazione per flessione € assunto, in mancanza di
sperimentazione diretta, pari a:
ferm= 1,20 fetm  [N/mm?]

. MODULO ELASTICO
Per modulo elastico del calcestruzzo va assunto quello secante tra la tensione nulla e
0,40 fem, determinato sulla base di apposite prove, da eseguirsi secondo Ia norma UNI
6556:1976. in sede di progettazione si pud assumere il valore:
Ecm=22.000 x[fem/10]93  [N/mmZ]

J COEFFICIENTE DI POISSON
Per il coefficiente di Poisson pud adottarsi a secondo dello stato di sollecitazione, un

vaolore compreso fra 0 (calcestruzzo fessurato) e 0,12 (calcestruzzo non fessurato).
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o COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA

Per il coefficiente di dilatazione termica del calcestruzzo puod essere determinato a
mezzo di apposite prove, da eseguirsi secondo la norma UNI En 1770:2000.

In sede di progettazione, o in mancanza di una determinazione sperimentale diretta,

per il coefficiente di dilatazione termica puo assumersi un valore medio di 10x10¢°C-.

L RiTIRO

La determinazione assiale per ritiro del calcestruzzo pud essere determinta a mezzo di
apposite prove, da eseguirsi secondo le norme UNI 6555:1973 e UNI 7086:1972,
rispettivamente per calcestruzzi confezionati con inerti aventi dimensioni sino a 30mm, od
oltre 30mm.

In sede di progettazione, e quando non si ricorra ad additivi speciali, il ritiro del
calcestruzzo puo essere valutato sulla base delle seguenti indicazioni.

La deformazione totale da ritiro € data da:

€cs = €cd T €Eca
dove: €cs e la deformazione totale da ritiro;
Ecd e la deformazione per ritiro da essiccamento;
Ecs e la deformazione per ritiro autogeno.

Il valore medio a tfempo infinito della deformazione per ritiro da essiccamento:

€cd,» = Kh €co
puo essere valutato mediante i valori delle tabelle di seguito in funzione della resistenza

caratteristica a compressione, dell’'umidita relativa e del parametro ho:

Valori di €co
Deformazione da ritiro per essiccamento (in %)
fex Umidita Relativa (in % )
20 40 60 80 90 100
20 | -0.62 -0,58 -0,49 -0,30 -0,17 +0,00
40 | -0.48 -0.46 -0,38 -0,24 -0.13 +0,00
60 | -0,380 | -0,36 -0,30 -0.19 -0,10 +0,00
80 | -0.30 -0,28 -0,24 -0.15 -0,07 +0,00
Valori di Kn
ho (mm) kn
100 1.0
200 0.85
300 0.75
> 500 0,70

Per valori intermedi dei parametri indicati & consentita I'interpolazione lineare.

Il valore medio a tempo infinito della deformazione per ritiro autogeno €ca~ PUO

essere determinato mediante I'espressione:
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€ca»=-2,5 (fek -10) 106 con fekin N/mm?2

. VISCOSITA

In sede di progettazione, se lo stato pensionale del calcestruzzo, al tempo to=j di
messa in carico non € superiore a 0,45 fe, il coefficiente di viscositd d(«», to), a tempo
infinito, a meno di valutazioni piu precise, pud essere dedotto dalle seguenti tabelle dove ho
e una dimensione fittizia pari al rapporto tra 2Ac(area della sezione di calcestruzzo)/u

(perimetro della sezione in calcestruzzo esposto all’aria).

Valori di @(«, to). Atmosfera con umidita relativa di circa il 75%

to ho<75 mm ho=150 ho=300 ho2600
3 giorni 3.5 3.2 3.0 2.8
7 giorni 2.9 2.7 2,5 2.3
15 giorni 2,6 2.4 22 2.1
30 giorni 2,3 2.1 1.9 1.8
> 60 giorni 2,0 1.8 1.7 1.6

Valori di @(=, 10). Atmosfera con umidita relativa di circa il 55%

to ho<75 mm ho=150 ho=300 ho2600
3 giorni 4,5 4,0 3.6 3.3
7 giorni 3.7 3.3 3.0 2,8
15 giorni 3.3 3.0 2,7 2,5
30 giorni 2,9 2,6 2,3 2.2
> 60 giorni 2,5 2.3 2.1 1.9

Per valori intermedi & consentita I'interpolazione lineare.

L VALORI ADOPERATI NELLA PROGETTAZIONE

Per la classe di resistenza del calcestruzzo €32/40, le caratteristiche dello stesso

utilizzate nella progettazione e desunte secondo le indicazioni di cui sopra sono le seguenti:

Resistenza a compressione fcx [N/mm?] 32,00

Resistenza a trazione fcim [N/mm?] 3,10

CONTROLLI DI QUALITA DEL CALCESTRUZZO

Il calcestruzzo del calcestruzzo serve a garantire che rispetti le prescrizioni definite in

sede di progetto. Esso si articola nelle seguenti fasi:

e Valutazione preliminare della resistenza. Serve a determinare, prima dell’inizio della

costruzione dlle opere, la miscela per produrre il calcestruzzo con la resistenza

caratteristica di progetto.
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e Controllo di produzione.Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la

produzione del calcestruzzo stesso.

e Controllo di accettazione. Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto
durante I'esecuzione dell’opera, con prelievo effettuato contestualmente al getto

dei relativi elementi strutturali.

e Prove complementari. Sono prove che vengono eseguite, se necessario, a

completamento delle prove di accettazione.

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari sono esguite e
certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001.

L CONTROLLO DI ACCETTAZIONE

Il Direttore dei Lavori ha I'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’'opera per
verificare la conformitd delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a
quello stabilito dal progetto. Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e
si configura, in funzione del quantitavo di calcestruzzo in accettazione, nel:

e Conftrollo ditipo A;
e Conftrollo di tipo B.

Nel caso in oggetto il controllo sara di tipo A in quanto riferito ad un quantitativo di
miscela omogenea non maggiore di 300m3 e seguire le indicazioni riportate nelle NTC 2008
par. 11.2.5.1.

Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di
calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002.

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a
compressione dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-
3:2003 e UNI EN 12390-4:2002.

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della massa volumica vale
quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-7:2002.




Relazione sui materiali

3. Accilaio

L'acciaio per cemento armato adoperato per il confenzionamento del c.a. € del

tipo B450C.

Del materiale acciaio si riporteranno di seguito in dettaglio le specifiche sulle proprie

caratteristiche (par. 3.1 ), e dei controlli che sono da effettuarsi per il controllo della qualita

(par. 3.2 ).

Per approfondimenti, chiarimenti, deftagli e per quanto non espressamente riportato

in seguito, sul materiale acciaio, sirimanda alle NTC 2008, capitolo 11, paragrafo 3.

3.1 CARATTERISTICHE DELL'ACCIAIO

L'acciao per cemento armato B450C & caratterizzato dai seguenti valori nominali

delle tensioni di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:

fy nom 450 N/mm2
ft nom 540 N/mm2
e deve rispettare i requisitiindicati nella tabella seguente:
CARATTERISTICHE REQUISITI FRATTILE (%)
Tensione caratteristica di snervamento  fy 2 fy nom 5.0
Tensione caratteristica dirottura  fik 2 ft nom 5.0
>1,15
( ft/fy )k 10.0
<1,35
( fy/fy nom )k <1,25 10.0
Allungamento (Agt )k >7,5% 10.0
Diametro del mandrino per prove di piegamento
a 90° e successivo raddrizzamento senza
crucche:
d<12mm 40
2P <16 mm 50
per 16<®<25mm 8D
per 25<®<40mm 100

Per I'accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato nella

norma UNI EN ISO 15630-1: 2004.
Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali tutti gli acciai per cemento

armato devono essere ad aderenza migliorata.
Per gli acciai B450C possono essere impiegati in barre di diametro ® compreso tra 6

e 40mm.
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3.2 CONTROLLI DI QUALITA DELL’ACCIAIO

Il controllo sugli acciai da costruzione € obbligatorio e si effettua, con modadalita e

frequenze diverse, negli stabilimenti di produzione, nei centri di frasformazione, in cantiere,

come indicato di seguito.

Negli stabilimenti di produzione su lotti di produzione continua. In questo caso la
valutazione della conformitd del controllo di produzione in stabilimento e del
prodotto finito € effettauta mediante marcatura CE, con rilascio di Dichiarazione di
conformitd CE, o attraverso la qualificazione del STC, con rilascio del relativo
atftestato. Per il fipo di prove e la descrizione delle stesse si imanda la par. 11.3.2.10.1-
2 delle NTC2008.

Nei centri di frasformazione su forniture. Per il fipo di prove e la descrizione delle stesse
sirimanda la par. 11.3.2.10.3 delle NTC2008.

In cantiere. | controlli sono effettuati dal Costruttore e dal Direttore dei Lavori
secondo le competenze e le responsabilitd che la legge attribuisce a ciascuno. Per il

fipo di prove e la descrizione delle stesse sirimanda la par. 11.3.2.10.4 delle NTC2008.
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4. DURABILITA DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

La struttura deve essere progettata in maniera tale che il degrado nel corso della sua
vita nominale, purché si adotti la normale manutenzione ordinaria, non pregiudichi le sue
prestazioni in termini di resistenza, stabilita e funzionalitd, portandole al di sotto del livello
richiesto dalle presenti norme.

Le misure di protezione contro I'eccessivo degrado devono essere stabilite con riferimento
alle previste condizioni ambientali del sito ove sorge |la costruzione.

La protezione contro I'eccessivo degrado deve essere otftenuta attraverso un'opportuna
scelta dei dettagli, dei materiali e delle dimensioni strutturali, con I'eventuale applicazione
di sostanze o ricoprimenti protettivi, nonché con I'adozione di altre misure di protezione
attiva o passiva.

Per garantire la durabilitad delle strutture in calcestruzzo armato, esposto all’azione
dell’ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indofti
dall'attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e
disgelo.

Le condizioni ambientali del sito dove sorgerd la costruzione non sono aggressive ma
sono del tipo ordinarie.

La classe di esposizione ambientale secondo le norme UNI EN 206-1 &€ XC2 - XC3.

Corrosione indotta da carbonatazione

Bagnato, raramente Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo
XC2 asciutto armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in 0,60 | 30 300
acqua o terreno non aggressivo.
Umidita moderata Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con
XC3 superfici esterne riparate dalla pioggia o in interni con umiditada | 5a | 0,55 | 35 | 320
moderata ad alta

Viene utilizzato sia per le strutture in_fondazione che in_elevazione della passerella
metallica, ascensore e muro di contenimento calcestruzzo C32/40 con la seguente

composizione:
o rapporto A/C massimo=0,55;
o contenuto minimo di cemento 320 kg/ms;
o copriferro min. 30mm;

Le armature adoperate appartengono al gruppo delle armature poco sensibili.

Viene utilizzato per le strutture in fondazione della scala in acciaoi esterna calcestruzzo

C25/30 con la seguente composizione:
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o rapporto A/C massimo=0,50;

J contenuto minimo di cemento 300 kg/m3;

o copriferro min. 25mm;

Le armature adoperate appartengono al gruppo delle armature poco sensibili.

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

Proprieta dei materiali per la fase di analisi strutturale

Modulo Elastico: E =2.100.000 kg/c:m2 (210.000 N/mmz)
Coefficiente di Poisson: v =0.3

Modulo di elasticita trasversale: G = E / [2*(1+V)] (N/mmz)

Coefficiente di espansione termica lineare: o = 12%10°6 per oc-1 (per T < 100°C)

Densita: p = 7850 kg/m3

Caratteristiche minime dei materiali

S235 S275 S355 S355
tensione di rottura 360 430 >10 530
N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2
tensione di snervamento 235 275 355 440
N/mm?2 N/mm?2 N/mm?2 N/mm?
Bulloneria
Nelle unioni con bulloni si assumono le seguenti resistenze di calcolo:
STATO DI TENSIONE
CLASSE VITE fin fvb fk N fa.N fa.v
(N/mm?) (N/mm?) (N/mm?) (N/mm?) (N/mm?)
4.6 400 240 240 240 170
5.6 500 300 300 300 212
6.8 600 480 360 360 255
8.8 800 640 560 560 396
10.9 1000 900 700 700 495
legenda:

fk,N ¢ assunto pari al minore dei due valori fx N = 0.7 fi (fx N = 0.6 f; per viti di classe 6.8)

fx N = fy essendo fi, ed fyp, le tensioni di rottura e di snervamento

fd N = fx N = resistenza di calcolo a trazione

fa,v==1k N/ 2 = resistenza di calcolo a taglio

Saldature

Su tutte le saldature sara eseguito un confrollo visivo e dimensionale. Le saldature piu
importanti (ad esempio le saldature delle giunzioni flangiate, attacco pilastro trave
ascensore) sarannno controllate a mezzo di particelle magnetiche e/o ultrasuoni.

Il filo di saldatura utilizzato e di tipo IT-SG3 (Saldature ad alta resistenza, fino a 600N/mm2),
ed ha le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche meccaniche: R=590N/mm2; S=420N/mm2; KV (20°C) = 50J

12
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Composizione chimica media: C = 0.08%; Mn =1.4%; Si = 0.8%; P = 0.02%; S = 0.02%.

| saldatori utilizzati per la costruzione delle strutture dovranno essere certificati secondo la

UNI EN 287/1.




